
 
 

PLANO DE ENSINO - PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 80 HORAS 

 
EMENTA 

Fundamentos de conformação e usinagem; Classificação dos Processos de Conformação 

Mecânica; Forjamento; Laminação; Extrusão; Trefilação; Estampagem; Conformação de chapas 

(corte, dobramento, estiramento, embutimento). 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Compreender e desenvolver habilidades aplicadas às técnicas de usinagem; 

Exercer e supervisionar processos de conformação mecânica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Fundamentos de conformação e usinagem 

Introdução à conformação e usinagem 

Princípios básicos de deformação de materiais 

Propriedades dos materiais relacionados à conformação 

Influência da temperatura na conformação e usinagem 

Máquinas e ferramentas utilizadas na conformação e usinagem 

Classificação dos processos de conformação mecânica 

Definição e importância da classificação dos processos 

Classificação dos processos de conformação de acordo com o tipo de esforço aplicado 

Classificação dos processos de conformação de acordo com a temperatura 

Classificação dos processos de conformação de acordo com a geometria das peças 

Aplicações e exemplos de processos de conformação mecânica 

Forjamento 

Princípios e características do forjamento 

Tipos de forjamento: forjamento a martelo, forjamento a prensa, forjamento em matriz 

fechada. 

Equipamentos e ferramentas utilizados no forjamento. 

Materiais utilizados no fojamento. 

Processo de forjamento: etapas e considerações importantes 

Laminação 

Conceitos básicos e aplicações da laminação 

Tipos de laminação: laminação a quente, laminação a frio 

Equipamentos utilizados na laminação 

Benefícios e limitações da laminação. 

Extrusão e trefilação  



 
 

Princípios e características da extrusão 

Tipos de extrusão 

Equipamentos e ferramentas utilizados na extrusão 

Trefilação 

Estampagem e conformação de chapas 

Introdução à estampagem e conformação 

Processo de estampagem: corte, dobramento, estiramento, embutimento 

Ferramentas utilizadas na estampagem 

Considerações de projeto na estampagem e conformação de chapas 

Aplicações industriais da estampagem e conformação de chapas. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas à distância serão realizadas em vídeo aulas, material disponível no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), atividades de apoio para exploração e enriquecimento do conteúdo 

trabalhado, fóruns de discussão, atividades de sistematização, avaliações e laboratórios práticos 

virtuais. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Livro didático; 

Vídeo aula; 

Fóruns; 

Estudos Dirigidos (Estudo de caso); 

Experimentos em laboratório virtual; 

Biblioteca virtual; 

Atividades em campo. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
A distribuição dos 100 pontos acontecerá da seguinte forma durante o período de oferta da disciplina: 

      Fórum de Discussão Avaliativo: 10% 
 

      Estudo Dirigido:10% 
 

      Avaliação Parcial I: 15% 

 .  Avaliaçao Parcial II: 15% 
 

      Avaliação Final: 50% 

 
Caso o aluno não alcance no mínimo 60% da pontuação distribuída, haverá a Avaliação 

Suplementar com as seguintes características: 

      Todo o conteúdo da disciplina. 
 

      Valor: 100 pontos 
 

      Pré-requisito: Resultado Final >= 20 e <60 
 

      Regra: (Resultado Final + Nota Prova Suplementar) / 2 
 

      Média final para Aprovação: >= 60 pontos 
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